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Composites plastiques renforcés de fibres — Détermination de 
la résistance au cisaillement interlaminaire par essai de flexion 
sur appuis rapprochés 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Fibre-reinforced plastic composites — Determination of apparent interlaminar shear strength by short-beam 
method 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 14130:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
sous-comité SC 13, Composites et fibres de renforcement 

                               

Page 1, Article 2 

Mettre à jour les références normatives comme suit: 

 Remplacer ISO 1268:1974 par ISO 1268 (toutes les parties), Plastiques renforcés de fibres — Méthodes 
de fabrication de plaques d'essai, et supprimer la note de bas de page. 

 Remplacer ISO 5893:1993 par ISO 5893:2002, Appareils d'essai du caoutchouc et des plastiques — 
Types pour traction, flexion et compression (vitesse de translation constante) — Spécifications. 

Page 2, Définition 4.1 

Remplacer «Elle est calculée conformément à l'équation donnée en 10.1» par «Elle est calculée 
conformément à l'Équation (1) donnée en 10.1». 
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