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Corrosion des métaux et alliages — Essais de
corrosion sous contrainte —

Partie 3:
Préparation et utilisation des éprouvettes cintrées
en U

Corrosion of metals and alloys — Stress corrosion testing —
Part 3: Preparation and use of U-bend specimens
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Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaures, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 eme Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn
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