
Nontissés — Méthodes d’essai —
Partie 18: 
Détermination de la résistance à 
la traction et de l’allongement à la 
rupture par l’essai d’arrachement par 
traction
Nonwovens — Test methods —
Part 18: Determination of tensile strength and elongation at break 
using the grab tensile test
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